
材种分类代号的的第一位 材种分类代号的第二位 材种分类代号的第四位和第五位

代号 结合剂 代号 WC粒度（μm） 代号 硬度（HRA）

V Co F 不满1.0 10 93以上

R Co-Ni M 1.0以上不满2.5 20 92以上不满93

N Ni C 2.5以上不满5.0 30 91以上不满92

U 5.0以上 40 89以上不满91

50 87以上不满89

60 85以上不满87

70 82以上不满85

80 不满82

JIS B 4054:2020 材种分类代号的表示方法


