
 特長

 摩擦系数比较 Ball-on-Disc 法（ Disc：硬质合金  Ball：SUJ2　）

 测定摩擦系数时平面的状态

 特性表

TEL 0790-24-2280 FAX 0790-24-2290

NEW　马达铁芯模具用低摩擦材料

※以上数据均为代表值，并非保证值。 ※弊社将不会赔偿因使用以上数据而产生的任何损失或损害。

 ※随着技术的不断发展，以上数据届时会有所更改。

PRD12N

16

4.8 17

4.9

破坏韧性

(MPa・ｍ1/2)

https://www.sanalloy.co.jp

压缩强度

(GPa)

　PRD12N是在我司特有的低摩擦材种P系列的基础上，为马达铁芯模具而

设计开发的新材料，最适合用于加工电磁钢板。

因减低了摩擦，从而抑制了烧灼引起的粘着磨损和脱落，为实现工具的长寿

命做贡献。

10m時点 50m時点 100m時点

RD50

PRD12N

测试至50m时，开

始出现烧灼现象。

测试至100m时，与

RD50相比，

PRD12N的烧灼现

象得到大幅抑制。

材种名
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